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Exercice 01
1-Dans une structure cubique, calculer la compacité des trois mailles suivantes : Cubique simple CS, cubique centrée CC, et cubique à faces centrées CFC. 
2- Calculer la compacité d’une maille hexagonale compacte.

Exercice 02
Soit la maille élémentaire d’une maille cubique à face centrée.
1- Calculer le nombre d’atome z contenu dans la maille. 
2- Trouver la relation entre le rayon r de l’atome et le paramètre a du cube. 
3- Calculer la compacité de cette maille.

Exercice 03
Le dioxygène cristallise selon le système cubique du paramètre a=683 pm. La masse volumique du solide est de 1.32kg/m3 . Combien de molécules de dioxygène la maille élémentaire contient t-elle ?
